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	実験　「合成高分子の合成」


１　目的

ナイロン66の実験を行い、ポリアミド（プラスチック）の製法を確認する。
２　注意

３　準備

メートルグラス、ピンセット、16.5 cm試験管、ヘキサメチレンジアミン水溶液（1 mLを水で25 mLに）、
アジピン酸ジクロリド溶液（1 mLをヘキサンで25 mLに）、

４　方法＆結果
1） ナイロン66の作成

(1) メートルグラスにヘキサメチレンジアミン水溶液を5 mL入れる。

(2) (1)の上にアジピン酸ジクロリド ヘキサン溶液5 mLを静かに入れる。

(3) 界面にできたナイロン66をピンセットでつまみ上げて試験管に巻き取る。

(4) できた繊維を水洗いし乾燥する。
2） 片付け

(2)のサンプル瓶は有機廃液タンクに捨て、その他の液体は流しに捨てる。各種ガラス器具は洗剤で十分に洗う。流し横乾燥台に返却。
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